| Antragsteller/ Manufacturer:

@ Tag d. Priifung/Examination date: 19.11.2021 — 14.01.2022

J Die Beurteilung der Priifergebnisse/ Assessment of the test results/

: g LtUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK —
o POZNAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
61-75S5 Poznafi, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, Poland

WOOD TECHNOLOGY CENTRE
61-654 Poznah, ul. Winiarska 1 Poland

Phone: +48 61 8492400 E-mail: office.dbd@pit.lukasiewicz.gov.pl
[ CERTIFICATE
Ll SWIADECTWO PRUFZEUGNIS

Nr 2186-BDZ-4469/21/2022
Halbjahrliches Prufung von Palettenklétzen aus Holzspanwerkstoff
Half year examination of timber composite blocks for use in pallets
gemaR den Anforderungen EPAL, According to the EPAL requirements

BALTIC BLOCKS SIA,

- = 1 Karla Street, LV-4853 Sauleskalns, Berzaunes pagasts, Latvia
Tag, Ort d. Probenahme/ Sampling date and place: -

19.11.2021, 1 Karla Street, LV-4853 Sauleskalns, Berzaunes pagasts, Latvia

nach der Taeblle/ according to the table:

.. ey e Ergebnis/ Results ‘
’ Priifung/ Examination Grenz werte/ Limit 145x145x78 [mm] | 145x100x78 [

. Dichte min./ Min. density min. : 3 3
| Rohdichte/ Pmin= 600kg/m’ 693kg/m 679%g/m” = |
Density Dichte max./ Max. density max. 3 s
. . :pmax:750kg/l'l'l3 741kg/m 695kg/m e

DRSS oo | msopil
: : Quellung breite/ Swelling in e
Quellung/ Swelling widih mgax.Z,O% e max. 0,8% max. 0,9% L
Quellung héhe/ Swelling in T
height; max.83mm 79,3mm 79,7mm e
e B Mittelwert/ Mittelwert/ |
Querzugfestigkeit nach e . 5 Mean value: Mean value:
8 chen/ Transverse tensile Zugfestigkeit/ Tensile strength: 0,83N/mm? 0.77N/mm?

s 2 -k
strength after boiling L werte unterhalb von/ | werte unterhalb yon/

values below min: 1 | wvalues below mm 0 -

Kompaktheit Und keine

| Koch prufung/ Boiling test RiRbildung/cohesion maintained, | bestanden/ passed bestanden/ passed |
: not craks : ol
Mittelwert/ Mittelwert/ 2
Zugfestigkeit der Verbindung/ | Auszugskraf/ Extraction force: Mean value: 6,7KN | Mean value: 6,0kN |
| Nail removal test Fmin= 5,5kN werte unterhalb von/ | werte unterhalb vo
values below min : 1 | values below min
Cd/ cadium _ 0,12 0,11
Schwermetallgehalt / Heavy Ct/ chromium M'\g';tr?'\‘;‘::é : <0,5 <05 =
metal content Hg/mercury Prgial 0,0013 0,0013 4 ' el
Pb/ lead <0,5 <05 Boe A

| - Gutachten / Opinion

| Anlage/ Annex: / Priifbericht/ Test report No.: 44469/BDZ/2021

‘In dem untersuchten Bereich Palettenkiétzen erfiilen die Anforderungen EPAL/ Tested blocks comply; .
- with the EPAL requirements in the scope of examination 1

Leiter/ Head DIREKTOR/ DIRECTOR
Wood and Construction Products Research Group
~' / Dyrektor

{ ii Drewna
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